
BOEN 23 mm
Sorteringer

Ask
Sport

Ask
Baltic

Løn Canadisk
Sport

Bøg
Contract

Eg
Contract

Symbol i henhold 
til EN13489* ∆
Minimum længde 
pr. stav 14 cm 14 cm 14 cm 14 cm 14 cm

Splint Størrelse N.A. N.A. N.A. N.A. 1/2 af strip bredden

Mængde N.A. N.A. N.A. N.A. ca. 1/5 af alle strips

Rødkerne - x - x N.A.

Friske knaster x x < 10 mm < 10 mm < 6 mm

Kittede knaster - - < 4 mm < 4 mm < 4 mm

Revner og udkittede 
knaster - - - - -

“Kattepoter“/vanris x x x x x

Spejlskåret årringe x x x x x

Farvevariation varierende stor variation forekommer forekommer varierende

Måneringe - - - x x

Marvstråler x x x x x

Revner - - - - -

Spejlskårne revner - - - x x

Barkslag - - - - -

Ormehuller - - - - -

Strømærker - - - - -

* I følge EN 13489, kan 3 % av hardveden i et parti komme fra en annen sorteringsklasse.
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